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1. INTRODUCTION
INTRODUCTION

Le présent rapport de classement définit le classement attribué a SKYTECH
conformément aux modes opératoires donnés dans I'EN 13501-1 : 2007.

This classification report defines the classification assigned to SKYTECH in
accordance with the procedures given in EN 13501-1 : 2007

2. DETAILS DU PRODUIT CLASSE
DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT

2.1. GENERALITES
GENERAL

Le produit, SKYTECH, est defini comme produit d'isolation batiments et écran sous
toiture.

The product, SKYTECH, is defined as insulation product and screen buildings under
roof.

2.2. DESCRIPTION DU PRODUIT
PRODUCT DESCRIPTION

Le produit, SKYTECH, est décrit ci-dessous ou dans les rapports d'essai fournis en
appui du classement détaillé en 3.1

The product, SKYTECH, is described below or is described in the test reports
provided in support of classification listed in 3.1.

Suite du rapport page suivante
Report to be followed on next page
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Nom et adresse du demandeur :

WINCO TECHNOLOGIES
8 rue Boisillon

Z.|1 des Chéatelets

22950 TREGUEUX
FRANCE

Référence commerciale :

(Commercial designation - trade mark)

SKYTECH

Composition sommaire :

(Summary composition)

Couche 1: Membrane respirante étanche a
l'eau, armée d'un tissu de verre revétu
d'aluminium pur microperforé

Couche 2: Nappe aiguilletée en filaments
continus de VERRE E

Couche 3. Parement  d'aluminium
microperforé

Layer  1:Breathable  and waterproof]
membrane reinforced with glass fiber
bonded  with microperforated  pure
aluminium foil

Layer 2: High density blanket made with
continuous E glass filaments

Layer 3: Microperfirated pure aluminium foil

Masse surfacique : 1201.5 g/m*
(mass per unit area)

Epaisseurs : 10 mm
(Thickness)

Ignifugation : Non
(Fireproofing) No

Couleur : Aluminium brillant
Color : shiny aluminum

Condition finale d'utilisation :
(End use condition)

|solation batiments et écran sous toiture
Insulation product and screen building

under roof

Informations transmises par le demandeur.
Information given by the sponsor.

Suite du rapport page suivante
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3. RAPPORTS D'ESSAI & RESULTATS D'ESSAI EN APPUI DE CE CLASSEMENT
TEST REPORTS & TEST RESULTS IN SUPPORT OF CLASSIFICATION

3.1. RAPPORTS D'ESSAI

TEST REPORTS
Nom du Nom du commanditaire |N° du rapport d'essai Méthode
laboratoire Sponsor name Test report n° d'essai
Laboratory name Test method
LNE WINCO TECHNOLOGIES| M060848 - DE/1 NF EN ISO 1716
8 rue Boisillon (2002)
Z.| des Chatelets
22950 TREGUEUX
FRANCE
LNE WINCO TECHNOLOGIES M060848 - DE/3 NF EN 13823
8 rue Boisillon (2002)
Z.| des Chatelets
22950 TREGUEUX
FRANCE

Suite du rapport page suivante
Report to be followed on next page
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3.2. RESULTATS D’ESSAI

TEST RESULTS

Résultats | Resulis

Méthode Nombre P”":;“’“ CRAR
d'essai | Produit (usine) |d'épreuves|  Paramétres | conuna arafm ';::
Test |Product (factory)| Number of Parameters oyanng (m)| con kb
athad A Continuous | Conformity

parameter | parameters
Average (m)
PCS film blanc
(MJ/m?) 0.575
PCS de la colle
(MJ/m?) 0.367
PCS hot melt
(MJ/m?) : Q786
NF EN PCS de la nappe
ISO 1716 3 (MJ/m?) :pp 0.442
PCS Film perfore
(MJ/m?) 0.554
PCS tissu de verre
(MJIm?) : 0.058
PCS total (MJ/kg) : 2.601

. LNE

(-) signifie :

means

non applicable
no applicable

Suite du rapport page suivante
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LNE

means

no applicable

Suite du rapport page suivante
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Résultats | Results
Méthode Nombre Parar::étro . L
d'essai | Produit (usine) |d'épreuves|  Paramétres | onsn ”’f'“ v
Test |Product (factory)| Number of |  Parameters C°Y°'_"“° (m) ZOl'l ormif
method fests ontinuous onformity
parameter parameters
Average (m)
FIGRA 0,2MJ (W/s) 10 .
FIGRA 0,4MJ (W/s) 10 Qui/ Yes
LFS - =
THR 600s (MJ) 0.7 .
NFEN | skvTeCH 3
SMOGRA (m?/s?) 5 .
TSP 600s (m?) 21 Non / No
FDP<=10s - Non / No
FDP >10s B Oui/ Yes
(-) signifie : non applicable
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4, CLASSEMENT ET DOMAINE D'APPLICATION
CLASSIFICATION AND FIELD OF APPLICATION

4.1. REFERENCE DE CLASSEMENT
REFERENCE OF CLASSIFICATION
Le présent classement a été effectué conformément a 'EN 13501-1 : 2007.
This classification has been carried out in accordance with EN 1350-1 : 2007.
4.2. CLASSEMENT

CLASSIFICATION

Le produit, SKYTECH, a éte classé en fonction de son comportement au feu :
The product, SKYTECH, in relation to its reaction to fire behaviour is classified :

A2

Le classement supplémentaire en relation avec la production de fumee est :
The additional classification in relation to smoke production is

s1
Le classement supplémentaire en relation avec les gouttelettes/particules

enflammeées est :
The additional classification in relation to flaming droplets particles is

do

Classement de réaction au feu :
Reaction to fire Classification : A2-s1,d0

Suite du rapport page suivante
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4.3. DOMAINE D'APPLICATION
FIELD OF APPLICATION

Le présent classement est valable pour les parametres suivants liés au produit
This classification is valid for the following product parameters :

- le classement est valable pour les produits cités en § 2.2 ou formulés de maniére
strictement identique dans le site de production cité ;

- the classification is valid for the products mentionned in § 2.2 or strictly stipulated in
the quoted production site ,

- valide pour la face quadriliée (parement aluminium microperforé).

- valid for squared face ( microperforated pure aluminium foil).

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finales suivantes :
The classification is valid for the following end use conditions :

- mise en ceuvre sur tasseaux bois euroclasses D ou mieux avec un substrat classé
A1 ou A2 et une lame d'air de 40 mm minimum.

- with wood cleat euroclassed D or better with substrate classified A1 or A2 and a
minimum airgap of 40 mm.

5. LIMITATIONS
LIMITATIONS

Le présent document de classement n'est pas une approbation, ni une certification de
type produit.

This classification document does not represent type approval or certification of the
product

Trappes, 1° décembre 2011
Trappes, the 12/01/2011

Le Responsable du Département Le Responsable de I'essai
Comportement au Feu et Sécurité Incendie The Responsible for test
The Head of Fire Behaviour

and Fire Safety Department

Valerie RUMBAU Guillaume LE GOFF



